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Waterproofing is our Passion

C€

0799-CPR-136
DualProof [&]BPA

DualProof FrischBetonVerbundFolie

DualProof erfillt die

-DIN V 20000-202

-DIN 18195 T6

-PG UBB / abP — Ubergang von der Abdichtung auf wu-Beton im mechanischen Verbund
-Untersuchungsbericht 5246/983/14 vom 08.07.2014 Wasserdichtheit im Sto3 verklebt mit
Polymer-Kleber. Geprift dicht bis 3 bar Wasserdruck / Prufdruck Uber 14 Tage konstant
-Untersuchungsbericht 5347/692/13 vom 21.11.2013 DIN EN 13967
-Untersuchungsbericht 1200/118/15 vom 18.02.2015 Stolverklebung mit Polymer-Kleber
-Prifbericht 5107/844/14 vom 17.01.2014

-DIN EN 13967 CE-Zeichen Nr. 0799-CPR-136

-Deutsche Radon Dichtheitsprifung Prifbericht 2015061501d vom 15.6.2015
-Brandklasse E

-Untersuchungsbericht 1200/199/15 vom 24.09.2015 — erganzende Untersuchung zur
Dauerhaftigkeit nach kiinstlicher Alterung. Dichtheitspriifung bis 4 bar Wasserdruck
(400kPa)

Lieferform DualProof

Lieferform:

Abmessung: 1,20 x 25 m ,Standard*

30 m?/Rolle, 44kg/Rolle, 12 Rollen/Pal
Flachenbezogene Masse: 1.470 g/m?
Gesamtdicke: 1,7 mm

PVC 1,2 mm, 200g/m? Spezial PP-Vlies

CEMproof® DualProof ist trocken, frostfrei und vor starker Warmeeinwirkung geschitzt, unbegrenzt
lagerfahig.
DualProof ist vor UV wahrend der Lagerung zu schitzen.

Montage DualProof
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Keine Hinterlaufigkeit = zusatzliche Sicherheit
Radongas-Dichtheit in Deutschland gepruift
Erfullt DIN V 20000-202 = Normabdichtung
Hohe mechanische Verbundwirkung zum Beton
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Die Normabdichtung!



AIBPA
DualProof FBVF — Die Normabdichtung

Fiir DualProof gilt: Haftzugfestigkeiten
DualProof entspricht der DIN V 20000-202 Abschnitt. DualProof ist "normgerecht” und erfiillt die = 0,5 N/mm? Mittelwert
technischen Baubestimmungen und ist eine Abdichtung, die den allgemein anerkannten Regeln _mechanischer Verbund”

der Technik entspricht! Daher auch kein abP!
Allerdings muss der Ubergang der Flachenabdichtung (der FBV-Abdichtung) auf die WU-

Sohlplatte gesondert nachgewiesen werden.
Nachweis erfolgt nach BRL A Teil 2, Nr. 2.48 - PG-UBB!

Fur DualProof gibt es einen solchen Nachweis als Frischbetonverbundabdichtung!

0799-CPR-136

Frischbetonabdichtung:

In den nachfolgenden Positionen wird eine Frischbetonverbund-Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nichtdriickendes Sickerwasser gem. DIN 18195, die DAfStb.—Richtlinie "Wasserunduchlassige
Bauteile aus Beton WU-Richtlinie" sowie die mit geltenden Vorschriften wie die DIN 1045
beschrieben.

Die Abdichtung soll mit dem druckwasserdichten Abdichtungssystem, mit mechanischer
Frischbetonverbundwirkung und Hinterlaufsschutz, DualProof der Fa. BPA erfolgen.

Mit der Angebotsabgabe gilt ausdriicklich als vertraglich vereinbart, dass diese Abdichtungsarbeiten
nur durch vom Hersteller (BPA GmbH) geschultes und zertifiziertes Personal durchgefiihrt werden.
Zertifizierte Fachverarbeiter sind nur solche Verarbeiter, die von BPA bedarfsgerecht geschult
wurden. Ein entsprechender schriftlicher, namentlicher Nachweis ist der 6rtlichen Bauliberwachung
mindestens 10 Werktage vor dem geplanten Ausfiihrungsbeginn vorzulegen. Nachunternehmer die
weder Schulung noch Zertifizierung nachweisen kénnen, werden vom Auftraggeber nicht akzeptiert!

Um das System fachgerecht herstellen zu kénnen, sind gewisse Rahmenbedingungen erforderlich die
nachfolgend beschrieben werden.



alBPA

Allgemeine Anforderungen an die Sauberkeit und Untergrundbeschaffenheit

Esist in erster Linie auf einen sauberen Untergrund zu achten. Um dies zu gewahrleisten ist die
separat beschriebene Sauberkeitsschicht 60 cm tiber die Bodenplattengrundflache tberstehen zu
lassen. Grobe Verschmutzungen wie zum Beispiel Klumpen aus Lehm und Erdreich miissen vor der
Betonage, zum Beispiel mit einem Wasserstrahl, restlos entfernt werden. Die Aufwendungen daftr
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet. Oberflachliche
Verschmutzungen des Vlieses durch Schalél/Schalwachs sind zu vermeiden.

Witterungsanforderungen:

Die unterste allgemeine Verarbeitungstemperatur betragt -5° C. Bis zu dieser Temperatur kénnen die
Dichtungshahnen ohne zuséatzliche MaRnahmen verarbeitet werden. Unterschreiten die
Temperaturen -5 °C ist das Material an einem geschlitzten und beheizten Ort zu lagern und erst
direkt vor der Verarbeitung an den Verlegeort zu transportieren. StoRverbindungen sind mit einem
geeigneten HeiRluftgerat zu erwarmen. Die Stosse der Dichtungsbhahnen und verwendete
Verklebungen bzw. systemkonforme Fligungen sind mit einem Handroller anzurollen. Vor Beginn der
Arbeiten ist ein Probestoss zur Bewertung der Ausfiihrungsparameter herzustellen und durch die
ortliche Bauliberwachung freizugeben. Witterungsbedingte ZusatzmaRnahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Die nachfolgenden Bewehrungsarbeiten sind moglichst direkt und zeitnah auszufiihren um ein
direktes Begehen der Abdichtung tber langere Zeit hinweg zu vermeiden. Bewehrungsarbeiten sind
mit erhdhter Sorgfalt auszufiihren, um unnétige Beschddigungen der Dichtungsbahnen zu
vermeiden. Trotz aller Sorgfalt entstandene Beschddigungen sind mit Kaltschweifmittel (DualProof QS)
und DualProof-Flicken zu reparieren. Dafiir entstandene Aufwendungen gehen nicht zu Lasten des

Auftragnehmers!

Die Abstandshalter der Bewehrung sind so zu wahlen, dass keine Beschadigung der Dichtungsbahnen
erfolgt. Das bedeutet, dass im Sohlbereich keine Einzelabstandshalter oder Abstandshalter mit

scharfkantigen, oder spitzen Ecken und Kanten eingesetzt werden diirfen.

Verarbeitung von DualProof

In den anzubietenden Einheitspreis einzukalkulieren sind eine vollstdndige und fachlich korrekte
Ausfiihrung der einzelnen Detailausbildungen, wie zum Beispiel Stdsse, Anschliisse, Durchdringungen
etc.

Das Ausschalen der mit DualProof abgedichteten Bauteile ist mit besonderer Sorgfalt auszufiihren.
Die Fixierungen der Dichtungsbahnen in den Randbereichen der Schalung sind vollstandig zu
entfernen.

Da der Haftverbund zwischen Beton und Dichtungsbahn rein mechanisch mit der Erhartung des
Frischbetons erfolgt, sind beim Ausschalen der Bauteile die Schalfristen entsprechend der DIN 1045
Teil 3, Abschnitt 5.6.1, Pkt. (3) Ausschalfristen einzuhalten.
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Bauabdichtung — die ins Erdreich eingebetteten Bauwerke erfordern eine Abdichtung
gegen das anstehende ,Grundwasser®

DAfStb Rili, WU-Richtlinie DIN 18195 T6
weille Wanne, Heft 555

CE-Zeichen DIN EN 13967

Beanspruchungsklasse 1 — ,,driickendes Wasser* _
Nutzungsklasse A — hochwertige Nutzung DIN V 20000 202
Neu: DIN 18195 T6
Unter- [ Raum- Beispiele (informativ)
klasse | nutzung
A coruchs. | eomkosmacso techeaame fbor EDV FrischBetonVerbundFolien
vl | Warmeschutz, Hoizung, Zwangsldftung, sind in der DIN 18195 nicht
A normal 3’::'::;;a;'ﬁl:g:f?gluhlﬂivxghmr:'.‘ ?.Fcn': ::‘eidem ume, g e reg e I t !

Verkaufsstatten, Lager fir feuchteempfindliche
b D e PR

wurmuct.lutzHalzmg Z&mgsltrhung

A* einfach ‘all;l;s'?:léf‘l‘.lfg K:illSzlfllfll%'.‘ﬁ}-!?\l)t-:ifau’l‘:]e:1ﬁ:len"‘:lhe Dual PrOOf Abd iChtU nngah n
Lituang 991 Ohine Hetzung. natdrch erflllt die Anforderungen der
A% | georamer | "'keine Emplohiungon DIN 18195 T6

Bei Nutzungsklasse A+, A++, A+++
Empfehlung: zusatzlich Einsatz einer
FrischBetonVerbundFolie - FBVF

CE-Zeichen nach DIN EN 13967
(= Mindestanforderung fur FBVF)

Zusatzlich muss bei der Wahl der FBVF beachtet werden:

Erflllt die Abdichtung die nationale Norm, die sich aus dem deutschen Schutz-
und Sicherheitsniveau ergeben?

DIN V 20.000-202

= Anwendungsnorm fur Abdichtungsbahnen nach europaischen Produktnormen
zur Verwendung in Bauwerksabdichtungen

Ja, erfullt! Nein, erflllt nicht die DIN V 20000-202!
Normabdichtung abP erforderlich!
Keine weiteren = Verwendbarkeitsnachweis
Nachweise BRL A Teil 3 - Ausgabe 2013/2
. 12 Anwendung von Bauprodukien fir R lung nur Gber
erforderlich! s o, S B DRV 20000 ionales abPil
|
DualProof ist Preprufe SikaProof
Normabdichtung! abP abP
Far DualProof gilt: Y
DualProof entspricht der DIN V 20000-202 Abschnitt. DualProof ist "normgerecht” und erflllt die

technischen Baubestimmungen und ist eine Abdichtung, die den allgemein anerkannten Regeln

der Technik entspricht! Daher auch kein abP! K .
Allerdings muss der Ubergang der Flachenabdichtung (der FBV-Abdichtung) auf die WU- eine

Sohlplatte gesondert nachgewiesen werden. -

Nachweis erfolgt nach BRL A Teil 2, Nr. 2.48 - PG-UBB! NormadeChtung
Fir DualProof gibt es einen solchen Nachweis als Frischbetonverbundabdichtung!
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Verarbeitung und Regeldetails der DualProof

Auf Anfrage planen wir gerne objektbezogen und mafRRgeschneidert Ihr Projekt.
Die Fachplanung erfolgt durch die Firma Aqua-Protec GmbH.

Den Verkauf und die Betreuung tbernimmt bundesweit die Firma BAS-de GmbH.
Wir sind das Team, wenn es um Abdichtungstechnik geht!

OUAL PROOF Narmabdichtung

Frischbetonverbundabdichtungsbohn als Rodon Gos dichte Flochenobdichtung flr Stohlbetonbouwerke gemdl wu-Richtlinie.
Hichste Sicherheit gegen driickendes Wasser ouch bei Trennrissen.
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AOUA-PROtec GmbH
Bauwerksabdichtung mit System!
Hohenneuf fenstraofe 7

AQUA-PROtec 72658 Bempflingen

GmbH Fon: 07123 - 9561032
Fax: 07123 - 2794487
InfoRoqua-protec, de

Verkauf und Betreuung:

BAS-de GmbH

Vertrieb Deutschlaond

Ringstrofie 32

90596 Schwanstetten
e I Fon: 09170 - 8466855

‘ -.eimal richtig Fox: 09170 - 9466856




